
Nuolydis 1.5 - 2.5%

1-2 mm storio karštai paruošiamas gruntas (mastika)

Senas stogo hidroizoliacinis sluoksnis

Stogo dangos išdėstymo schema, stogo konstrukcijos schema
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STOGO DANGOS  IŠDĖSTYMO SCHEMA

Apatinis

sluoksnis

* Ant renovuojamos stogo dangos užtepti 1-2 mm storio karštai paruošiamos mastikos remontuotinose vietose 

Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis (mineralinė vata)

Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis (Polistirolas EPS 80)

Viršutinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis

Apatinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis


